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IKATES, s.r.o.

zkusSebni laborator ¢. 1139.2
Tolstého 186,Retenice, 415 03 Teplice

tel.:+420 417 503 093, +420 417 502 825 RN
e-mail: ikates.al@seznam.cz H H-Hgﬁ
www.ikates.cz SN Q

Dty L1139.2

Zkusebni laborator ¢.1139.2

akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k chemickym rozborim silikati, t.j.skla, sklokeramiky,
skldrskych a keramickych surovin, chemickym rozboriim povichovych a odpadnich vod a odbériim odpadnich

vod.

PROTOKOL O ZKOUSCE
Evidencni &islo : 22/1243

Predmét zkousky :

Objednatel :

Misto provedeni zkousky :

Datum pfijetl vzorku :

Datum proveden{ zkougky :
Datum vystaven{ protokolu :

Popis vzorku:

Popis odbéru vzorku :

Pocct stran ;
Strana &islo :

Vedouci laboratofc :

chemicky rozbor: stanoveni Cr, Ni v pisku
pisek: vzorek ST40

Sklopisek Strelec, a.s.
Hrdotiovice 80, 507 45 Ujczd pod Troskami

IKATES, s.r.0., Tolstého 186, Retenice, 415 03 Teplice
27.10.2022

1.11.2022 - 11.11.20
11.11.2022
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Sypky material hrubsi struktury v uzavieném plastovém obalu

vzorek byl dodan objednatelem
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Ing. Petra Pankova

Vysledky, které json mimo rozsah akreditace, a subdodavky jsou v protokolu oznadeny. Potizovani kopii a
prekladii, pouZiti protokolu pro jiné dal3i uécly (rcklamy, vytahy 7 protokolu) jen se souhlasem laboratofe. Bez
souhlasu laboratofe je mozné protokol reprodukovat jen jako celek, rozhodujici je ¢eskd verze protokolu



[Evidencni &islo protokolu: 22/1243

Strana: 2 Misto provedeni zkoudky:
Celkem stran: 2 Tolstého 186, Retenice. 415 03 Teplice
Nejistota méteni : Uvedena nejistota byla stanovena jako kombinovana nejistota s

koeficientem rozsiteni k=2 na hlading spolehlivosti 95%.

Vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat
Nejistota se tyka pouze chemického stanoveni a nezahrnuje
nejistotu odbéru vzorku

Prehled ziskanych vysledkii:

Vysledky jsou udany v hmotn.% vztaZenych na susinu vzorku a jsou primérem ze dvou nezavislych
stanoveni.

pisek: vzorek ST40

stanovovana slozka vysledek nejistota zkusebni postup
% Cr <0,002 SOP 5.29 (CSN EN ISO 11 885)
% Ni <0,002 SOP 5.29 (CSN EN ISO 11 885)

Prohlaseni :Vysledky zkousek, uvedené v tomto protokolu, se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji
jiné dokumenty, napf. spravniho charakteru, vydavané jinymi organy podle zvla§tnich pfedpisi.

Protokol vyhotovila: Ing. Petra Pankova
Pracovnik odpové&dny za spravnost a platnost zku$ebniho protokolu:

Ing. Petra Pankova
vedouci zkusebni laboratoic



